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35 - A poliszulfonok — poliszulfon,
poli(éter-szulfon)
(elballitasuk
reakcioegyenlettel, tulajdonsagaik, feldolgozasuk,
alkalmazasaik)

A poliszolfonok széleskorl hasznalatnak 6rvendé vegyuletcsoport,
elsGsorban kivalo termikus tulajdonsagaiknak kdszonhetéen, valamint
nagytobbségben poliszulfonok rideg, atlatszé mianyagok készitésére
alkalmasak. Jellegzetes borostyankd szinukrdl gyakran felismerhetbek a
poliszulfon termékek.

A legtobb poliszulfon -100 °C-t6l 150 °C-ig megtartja a szerkezetét,
uvegesedési hdmérseékletuk altalaban 190 °C és 230 °C kozaott van.

Poliszulfon eléallitasa:
PPSO: Eléallitasa laboratériumban:
Natrium para-fluorobenzolszulfinat és natrium para-klorobenzolszulfinat

reakcidja DMSO-ban inert atmoszféra alatt.
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1. Abra: PPSO. eléallitasa laboratériumban.
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Ipari eléallitas:

Az iparban poliéterszolfonok a legelterjedtebbek (a nomenklatura kissé
inkonzisztens, valéjaban amit poliszulfonnak neveznek altalaban
poliéterszulfon, innentdl gyljtonévként poliszulfonként lesznek illetve),
polkondenzacids reakcioval elballithatéak!? natrium difenoxid és bi(4-

klorofenol)szulfon reakcidjabdl

n CI@WEQGI +n NaOOONa — @%2@704@—0% + 2n NaCl
n

2. Abra: poliéterszulfonok eléallitasa polikondenzaciés reakciéval

Tulajdonsagaik:
Fizikai tulajdonsagaik:

e Alacsony hétagulas

e Magas keménység

o Magas szakitésziladsag

e Magas olvadaspont

e Alacsony polaritasu olddszerekben konnyen oldodik
o HO- és elektromos vezetése alacsony

Kémiai tulajdonsagaik:

e Magas termikus stabilitas

o Rezisztens erds savakkal és er6s bazisokkal szemben is
(2-13 pH-ig)

e Rezisztens feluletaktiv anyagokkal szemben

e Amorf szerkezet

¢ Nem gyulékony

e Biokompatibilis
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3. Abra: PPSO: termograviméteres vizsgalata
Termograviméteres vizsgalat alapjan is lathatjuk a polimer kivalo

termikus stabilitasat.

Feldolgozasuk:

A poliszulfonok képesek vizet felvenni igy feldolgozasuk el6tt érdemes
szaritani 6ket, bar a felvett viz nem befolyasolja nagyban a fizikai és
kémiai tulajdonsagait a kész terméknek de esztétikai hibakat okozhat
mely néhany felhasznalasnal relevans lehet (orvosi felszerelések,
konyhai eszk6z0ok)

Magas uvegesedési hOmeérsékletuk és olvadaspontjuk megnehezitheti a
feldolgozast.

Az adott megmunkalasi formak a legelterjedtebbek:

e Froccsontés
e Extrudalas

1. Kép: Poliszulfon granulatum
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Felhasznalasuk:

Magas héallésaguknak koszonhetben hével sterilizalhatdéak valamint
nem mérgezo6ek és atlatszoak, orvosi eszkozok keszitésére kivaloak,
mind emberi testen belulli és kivuli alkamazasokra.

pl.: altadbmaszkok kemény része, katéter portok, szajsebészeti eszk6zok,
szUrék dializishez, implantatumok

2. Kép: Poliszulfon altatomaszk (bal oldali kép, az atlatszé fels6 rész) és katéter port
(jobb oldali kép)

Sziré membranok készitésére is megfelel, szennyviztisztitd mivekben
is alkalmazzak.

3. Kép: Poliszulfon szlrék
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Konyhai és élelmiszeripari eszk6zok is készithetbek belble.

4. Kép: Poliszulfon vizforrald
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