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20. Polibutadién-b-polisztirol-b-polibutadién és poliizoprén-b-polisztirol-b-

poliizoprén ABA blokk kopolimerek és szarmazékaik (Kraton polimerek)
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Eléallitasuk

A két polimert hasonlé modon allitjak el anionos €16 lancpolimerizacioval. Ez egy
kedvez6 mddszer mivel nincs benne lanczarodas. A lancvégek mindig aktivak
maradnak és tdbb monomer hozzaadasaval folyamatosan né a lanc. Blokk
kopolimerek el6allitasara kulonosen jo, mivel jol lehet iranytani milyen monomer
molekulak épuljenek be a lanc végére.

Polibutadién-b-polisztirol-b-polibutadién (tovabbiakban SBS) és poliizoprén-b-
polisztirol-b-poliizoprén (tovabbiakban SIS) eléallitasa sztirollal és egy anionos
iniciatorral kezdddik (pl: butil-litium). A reakcié meginditja az él6 polimerizaciot és

egy aktiv lancvegl polisztirol lancot ad.
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A kell6 polisztirol hosszusag elérte utan butadién vagy izoprén monomerek
hozzaadasaval kialakithatd egy polibutadién/poliizoprén blokk, aminek szintén aktiv

marad a lancvége és plusz monomer hozzaadasara tovabbi novekedésre képes.
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living styrene-butadiene block copolymer
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Altalaban ezutan a lépés utan lezarjak a lancot diklér-dimetilszilannal és igy fogjak

tovabb reagaltatni egy ujabb polisztirol él6lanccal.
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Ez fogja végul eredményezni a kivant ABA blokk szerkezetet. Ezzel a moédszerrel

pontosan lehet iranyitani a végtermékben 1év6 blokkok egyéni hosszat.
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SIS kopolimer is el6allithaté nagyon hasonlé médon és a végtermék is hasonléan
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Tulajdonsagaik

Viszonylag hasonlitanak, de azért vannak koztuk kulonbségek
Az SIS kopolimerek:

e Termoplasztikus elasztomerek

¢ Moderaltan héalloak, kis hémeérsékleteken is jol teljesitenek
e Magas szakitoszilardsag

e JO adhéziods tulajdonsagok

e Sokféle oldészerrel kompatibilisek

e JOl tlrik a nyomast és erések

e Sokféleképpen mddosithatdéak
Az SBS kopolimerek:

e Termoplasztikus elasztomerek

e Nem olyan lagyak, mint az SIS, inkabb keményebb gumik

¢ Rugalmasak, jo szakitoszilardsaguk van és strapabiréak

e Alacsonyabb hémérsekleten is megtartjak rugalmassagukat és jobban birjak a
hét, mint az SIS

o Kémiailag ellenalléak

e JO adhéziods tulajdonsagokkal rendelkeznek

o Sokféle toltbanyaggal kompatibilisek, ezért j6 alapanyagok mianyagok

készitéséhez.

Felhasznalasuk

SIS:

Omledékébe gyantakat keverve ragasztokat lehet el6allitani. Ezeket a ragasztokat
sokféleképpen fel lehet hasznalni, példaul a ragasztdészalagok fellletén. Nagy
elénylk, hogy nem kell hozzajuk olddszert alkalmazni, hanem olvadt allapotban fel
lehet vinni a kivant fellletre. Orvosi felhasznalasra is készitenek belble ragasztokat,
mivel biokompatibilis €s nem bantja a bért. Ezeket sebek dsszezarasara és dolgok
bdrhoz valo rogzitésére hasznaljak.

Egy masik felhasznalasi példa lehet még a kiulonféle tdmitések. Ezeknek széles



hémérséklettartomanyban, nagy nyomas alatt is jol kell teljesitenitk és fontos
szempont a kémia ellenallésag is.
Bitumenhez keverve javitja az aszfalt rugalmassagat és ellenallésagat az

id6jarassal, repedésekkel szemben.

SBS:

Legnagyobb felhasznalasa mindenféle gumik szerepében torténik. Ezekbdl a
gumikbdl késziulnek gumiabroncsok, cipétalpak, gumicsovek, vezetékek szigetelése
és mindenféle tomitések.

Bitumen erésitésére is hasznaljak és jellemz&bb adalékanyag mint a SIS. Hasonld
modon segit az aszfaltnak idétallébbnak és erésebbnek lenni.

Az SBS gumik ujrahasznositas utan is sok dologra felhasznalhatdak, ahol nincs
szukség kiemelked® teljesitményre. Cip6talpakban, gumikban vagy kevésbé kritikus

auto alkatrészekben jol felhasznalhato.
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